ELemenTO QuimMico

ALUMINIO

Aluminio, da palavra latina alumen, nome
dado a um dos seus sais, o sulfato de alu-
minio, que ja era conhecido desde a Anti-
glidade (este sal era empregado como
fixador de corantes em tecidos). Ha mais
de 7.000 anos atras, o povo que ocupava
a regiao hoje conhecida como lraque
produzia ceramicas de qualidade contendo
um alto teor de aluminio. H& 4.000 anos atras,
0s egipcios e babildnios usavam compostos de aluminio como
ingrediente no preparo de varios produtos quimicos e medicinais.
Em 1807, Humphry Davy, pesquisador inglés, tentou isolar este metal
a partir de um dos seus compostos que hoje conhecemos como
alumina, o 6xido de aluminio, AlLO,. Ele ficou convencido que este
composto tinha uma “base metélica”. Curiosamente, mesmo nao
tendo sido capaz de isolar o aluminio metélico, ele o chamou de
alumium, que pouco mais tarde tornou-se aluminum. Assim era
chamado o aluminio entre os ingleses. No entanto, em outras linguas
usava-se o termo aluminium. Foi somente em 1825 que o aluminio
metélico pdde ser preparado em laboratdrio. Grsted, estudando a
agao da corrente elétrica, tentou isolar o aluminio a partir
da alumina, o éxido de aluminio. Com este, ele pre-
parou o cloreto de aluminio, AlCI,. Este cloreto foi tratado
com uma amalgama de potéssio (liga de potassio com
mercurio). Desta forma ele obteve uma amélgama de
aluminio. Por aquecimento, esta liga foi decomposta
nos seus constituintes: mercdrio e aluminio. Assim, o
mercurio foi evaporado e o aluminio metalico foi obtido
como residuo desta destilagdo. O metal obtido parecia-
se com o zinco. Hans Christian @rsted nasceu no sul
da Dinamarca, na ilha de Langeland, em 1777,
duzentos anos antes da fundagéo da Sociedade
Brasileira de Quimica, SBQ. Aos 12 anos ele ja tra-
balhava na farmacia do seu pai como assistente deste.
Os trabalhos de @rsted sobre o aluminio tiveram pouca
repercusséo no mundo cientifico da época... talvez
porque eles foram publicados em uma obscurarevista
cientifica da Dinamarca. No entanto, as suas descobertas sobre o
eletromagnetismo trouxeram-lhe os prémios, as honras e a fama
merecida. Mas foi somente em 1827 que o aluminio foi repreparado
por Friedrich Wholer (1800-1882) em uma forma suficientemente pura
que permitiu a sua descricdo de forma adequada. Curiosamente,
ele baseou-se no método de @rsted, e preparou o aluminio fazendo
reagir cloreto de aluminio, AICI,, com potassio metalico.

Hoje sabe-se que o aluminio é o elemento metalico mais abun-
dante na crosta terrestre. Seus compostos acham-se concentrados
nos 15 km mais externos da crosta e correspondem a cerca de 8%
em massa da mesma. S6 € menos abundante do que o oxigénio e o
silicio. Seu minério mais importante é a bauxita. Muitos dos seus

A secdo "Elemento quimico” traz informacdes cientificas e tecnoldgicas sobre as diferentes
formas sob as quais os elementos quimicos se manifestam na natureza e sua importdncia na
histéria da Humdniddde, destacando seu pdpe| no contexto de nosso pais.

QUIMICA NOVA NA ESCOLA

Selo dinamarqués, de 1951,
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compostos encontrados na natureza tém valor como pedras
preciosas. Entre estas, os rubis, as safiras, os topézios e os criso-
berilos. Ele é o metal ndo-ferroso mais usado pelo homem. O Al é
um bom condutor elétrico (~2/3 da condutividade do cobre) e, levan-
do em consideracéo a sua baixa densidade quando comparada a
do cobre, ele é bastante usado em linhas de transmisséo de
eletricidade com certas vantagens. Quando puro, 99,996%, ele é
razoavelmente mole e pouco resistente a ruptura. No entanto, grande
parte do aluminio comercial tem uma pureza da ordem de 90 a 99%,
formando ligas com pequenas quantidades de ferro e silicio. Estas
ligas s&o duras e fortes. O aluminio € um metal bastante reativo,
mas apesar disso ndo sb ele como suas ligas sdo bastante resistentes
a corroséo. Por ser bastante reativo, o aluminio reage
rapidamente com o oxigénio do ar formando o éxido
de aluminio, AlO,, que & muito pouco reativo. Assim,
forma-se sobre o aluminio uma pelicula protetora deste
oxido que o protege. Além de ser muito usado na
construgao civil, o aluminio tem largo emprego em
panelas e outros utensilios domésticos e eletro-
domeésticos. A densidade do aluminio é cerca de 1/3
da do acgo. Por esta razdo, ja ha muitos anos que a
indUstria automobilistica vem tentando aumentar, cada
vez mais, o uso deste metal na fabricagao de veiculos,
em substituicdo ao ago. Em 1992, a Jaguar, fabrica
inglesa, produziu uma edicéo limitada de um Jaguar
esportivo feito quase todo de aluminio, incluindo o
chassi e 0 motor. J& a Honda, japonesa, fabricou nor-
malmente o Honda Acura NSX contendo cerca de 500
kg de Al (enquanto um carro do género contém cerca
de 70 kg de Al). Vérios outros fabricantes tém seguido esta filosofia
de substituicao do ago por aluminio: a General Motors com seu
Saturno e a Land Rover com sua carrogaria totalmente de aluminio
desde 1948 (devido a escassez de ago logo ap6s a Il Guerra Mundial).
O Brasil néo s¢ possui importantes reservas de bauxita (por exemplo,
em Pocos de Caldas, MG), como também importantes jazidas e
ocorréncias de varios outros compostos de aluminio usados como
pedras preciosas e semi-preciosas, especialmente nos estados de
Minas Gerais, Bahia e na regido Amazoénica... Os Estados Unidos
da América do Norte sdo o maior produtor de Al, enquanto o Brasil
nao figura entre os cinco maiores produtores, mas... felizmente o
Brasil produz o aluminio e suas ligas. ..
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